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Stichwort: Ladungssicherung


Übersicht einiger typischer Gleitreibbeiwerte

Dieser Wert besagt, wie groß die Reibung zwischen dem Ladegut und der Pritsche ist. Dabei gilt: Je kleiner die Zahl, desto geringer die Haftung.

	Typische Gleitreibbeiwerte

	
	trocken
	nass
	fettig

	Holz auf Holz
	0,20 – 0,50
	0,20 – 0,25
	0,05 – 0,15

	Metall auf Holz
	0,20 – 0,50
	0,20 – 0,25
	0,02 – 0,10

	Metall auf Metall
	0,10 – 0,25
	0,10 – 0,20
	0,01 – 0,10

	Beton auf Holz
	0,30 – 0,60
	0,30 – 0,50
	0,10 – 0,20

	Antirutschmatten
	0,60 – 0,90
	
	

	
WICHTIG: Wenn Sie den exakten Gleitreibbeiwert nicht kennen, müssen Sie den kleinsten in Frage kommenden Wert zu Grunde legen. Achten Sie bei Antirutschmatten auf die Herstellerangaben.
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